EENIJZERGIETERIJ EN EEN POTTENBAKKERIJOP HALDER
TE ST. MICHIELSGESTEL IN DE ROMEINSE TIJD?

Evenals de waterputten van Halder eerst door vergelijking met soort-
gelijke vondsten volledig tot hun recht komen, zo is het ook met twee
groepen van vondsten, die met grote waarschijnlijkheid wijzen op de aan-
wezigheid van een ijzergieterij en een pottenbakkerij ter plaatse.

In het Belgische Land van Waas zijn in talrijke nederzettingen uit de Ro-
meinse tijd ijzerslakken, gietkroezen en fragmenten van ruw aardewerk
gevonden, waaruit blijkt dat toen in het noorden van Belgié ijzergieterijen
bestonden, die in de plaatselijke behoeften voorzagen (Arch. 1964, 1, p.39).
R. de Maeyer vond sporen van zulk een ijzerindustrie te Buizingen (ijzet-
slakken), Hoeilaart, Orsmaal-Gussenhoven, Tienen, Aiseau, Gerpinnes
(smeltovens), Ben-Ahim (uitgebreide industrie ; smeltkroezen en ca 30000 kg
ijzerslakken; ijzererts is ter plaatse niet aanwezig, maar werd over de Maas
aangevoerd), Villers-PEvéque (smeltovens), Heinsch (smelterij), Anthée
(ijzerertsgroeven en smeltovens), Andenne (smeltovens en smeltkroezen),
Cerfontaine (meer dan 13 millioen kg ijzetslakken), Chastres-lez-Walcourt,
Flavion, Jemelle (minstens 4 smeltovens) en Motrville (zes smeltovens,
ronde en rechthoekige) 1).

Resten van een Romeinse smidse en een metaalgicterij met veel brons- en
ijzerslakken, smeltkroezen e.d. werden eveneens gevonden bij de Romeinse
legerplaats aan de Ubbergse Veldweg te Nijmegen 2). 1]zerslakken werden
behalve in de oude nederzetting te Haps ook aangetroffen te Keldonk,
gem. Erp, waar een inheemse nederzetting uit de jaren 100 v. Chr.-50 n.Chr.
werd opgespoord; hier werd ijzer gewonnen uit het moerasijzeroer van de
Aa 3).

Ook de Essche Stroom langs Halder is zeer rijk aan ijzeroer en in de aldaar
gevonden nederzetting werden talrijke ijzerslakken opgegraven. Een vondst
die op een ijzersmelterij wijst, is het harde smeltkroesje van lavagesteente,
dat als losse vondst van Halder bewaard wordt. De binnenzijde van dit
kroesje zit nog vol slakken van gesmolten metalen. Volgens een analyse, die
de heer P. Relyveld in het Farmaceutisch Laboratorium te Utrecht heeft
verricht, zat in de kroes ijzer en veel koper, maar geen zilver, goud, tin of
nikkel. Een aldaar onderzochte metaalslak bevatte slechts ijzer; in andere
slakken zitten verscheidene houtskoolfragmenten vastgekoekt.

Voor de gebruikte afkortingen: zie artikel Waterputten.
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Het genoemde ruw aardewerk, dat o.a. ook te Elewijt voorkwam, is het
beste beschreven n.a.v. de nederzettingssporen te Temse-Luiseek. De hier
gevonden smeltkroezen waren met de hand gemaakt en niet op een draai-
schijf gevormd. De pasta is grijs tot zwart en zeer poreus; de oppervlakten
zijn rood en effen gemaakt, maar niet mooi glad. De rand is met de vinger
uitgeknepen tot een onregeimatige lip. Onder de invloed van de hevige hitte
tijJdens het smeltingsproces is het aardewerk zeer brokkelig geworden en
heeft het een zeer stoffige, krijtachtige buitenkant gekregen. Misschien
werd iedere smeltkroes slechts éénmaal gebruikt, omdat hij door het gebruik
z0 broos werd. Dit zou ook de onregelmatige vorm en het weinig verzorgde
bakprocédé van het aardewerk verklaren 4).

Hoogstwaarschijnlijk behoort het aardewerk met stroverschraling, dat in
slechte staat maar in vrij grote hoeveelheid op Halder is aangetroffen, soms
vastgekoekt aan metaalslakken, tot de ijzergieterij. De stroverschraling
maakt het aardewerk poreus en daardoor geschikt voor het opvoeren van de
warmte, die nodig was voor het smelten van ijzer. Dat plantaardig materiaal
zoals kaf als verschralingsmiddel werd gekozen, staat vermeld uit een vroeg-
inheemse nederzetting uit het begin van de jaartelling in Oost-Kapelle op
Walcheren ). Met stro verschraald aardewerk is volgens Bogaers ¢) ook
bekend uit Ritthem op Walcheren en uit Schiedam bij een inheems-Ro-
meinse boerderij. In Belgié is zulk aardewerk gevonden te Humbeek,
Tienen en Arquennes 7).

Aardewerk met stroverschraling werd ook opgegraven op de Hogert te
Gemonde, gem. St. Michielsgestel, in 1950; een fragment bevindt zich in de
collectie van Beekvliet. Op de Hogert werd toen ook secundair toegepaste
tufsteen, inheems en Romeins aardewerk en puin van Romeinse dakpannen
gevonden %). Na de opgravingen op Halder lijkt het waarschijnlijk, dat het
Romeinse puin van de Hogert, die ca 3-4 km van Halder verwijderd ligt,
over de Dommel van Halder naar de Hogert is vervoerd bij de aanleg van
de oudste kerkjes aldaar; zowel Halder als de Hogert liggen op hoogten
langs hetzelfde riviertje.

Ook voor ruwgebakken aardewerk is een pottenbakkersoven nodig. Op
Halder is de oven niet gevonden, maar op het terrein is wel de leemvoot-
raad teruggevonden. Een dik pak zware zwarte leem bevond zich binnen
een omheining van tientallen paaltjes onder de grond; de kwaliteit van de
leem is in een moderne oven onderzocht en blijkt zeer goed te zijn. Het is
mogelijk, dat van deze leem het ruwe aardewerk voor de ijzersmelterij werd
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vervaardigd. Daar op Halder de bovenlaag door afgraving geheel is ver-
dwenen, zijn de ovens waarschijnlijk ook niet meer te vinden.
Een ietwat primitieve pottenbakkersoven is wel bekend van de nederzetting
te Ressen. Een groot aantal brandlaagjes, met as en houtskool er omheen,
werd afgewisseld door laagjes vrij zuivere klei of zuiver zand, terwijl in het
midden een vrijwel ronde plek met een doorsnede van ca 1 m een ruim 20
cm dikke pakking van kiezel vertoonde, die naar boven overging in een
laag hardgebakken leem. Een grote massa Bataafse scherven vormde vlak
bij de kiezellaag een dunne maar compacte laag tussen de bovenste lagen.
Het inheems aardewerk was hier dus niet in een echte oven, maar in een
open vuur op de kiezelplek gebakken. Telkens als het vuur na het potte-
bakken werd uitgehaald, strooide men de as- en houtskoolresten uit in de
naaste omgeving en er werd een dun laagje schone grond of een plaveisel
van aardewerkscherven weer bovenop gebracht. In de pottenbakkerij van
Ressen lagen o.a. vijf spinsteentjes ?).
Een andere primitieve oven uit de laat-Romeinse tijd is opgegraven langs de
Romeinse Maasweg tussen Kessel en Blerick in het dorpje Hout, gem.
Oyen. Deze oven had geen rooster, maar was in de grond ingebouwd als een
bijenkotfvormige ruimte, waarvan de lemen wanden door het vuur rood-
verbrand waten. Het grondplan had de vorm van een sleutelgat. Er werden
slechts enige paalgaten (van de werkplaats?) ontdekt en verder wat scherven
en dakpannen 19).
Of de talrijke brokstukken ruw aardewerk, die voor een deel op een plek bij
elkaar werden gevonden op Halder, behoord hebben tot smeltkroezen of
b.v. de binnenwand van een primitieve veldoven, is nog niet duidelijk.

W. H. TH. KNIPPENBERG



